Вариант 1

1.Сравните состав и строение алкадиенов и алкенов. Приве​дите примеры веществ (с названиями).
2.Назовите основные компоненты резиновой смеси, подвергаемой вулканизации. В чём сущность этого процесса?

3.Напишите реакцию полимеризации бутадиена-1,3. Какое практическое значение она имеет? 

4.Какой алкадиен является мономером природного каучука? Напишите его структурную формулу. Приведите примеры двух его изомеров. 

5.Рассчитайте массу бутана, которую можно получить из 540 г бутадиена-1,3. 

Вариант 2

1.Какие вещества называют алкадиенами? Какова их общая формула и особенности номенклатуры?
2.Чем отличается каучук от резины по составу? Почему каучук эластичен и термопластичен, а резина не термопластична, но сохраняет высокую эластичность?

3.Составьте уравнение реакции получения бутадиена-1,3 из бутана. Как называется эта реакция? 

4.Напишите реакцию полимеризации изопрена. Назовите продукт реакции. 

5.Рассчитайте, сколько граммов пентадиена-1,2 потребуется для получения 720 г пентана? 

Вариант 3

1.Какой процесс называют вулканизацией? В чём его сущ​ность и практическое значение?
2.Каковы физические свойства природного каучука? Как его получают? 

3.Составьте уравнение полимеризации хлоропрена (2-хлор​бутадиена-1,3). 

4.Чем отличается реакция гидрирования бутадиена от реак​ции гидрирования бутена? Составьте уравнения реакций. 

5.Рассчитайте объём водорода (н.у.), который потребуется для полного гидрирования 112 литров бутадиена-1,3. 

Вариант 4

1.Сравните эбонит и резину по составу, физическим свойствам и применению. 

2. Составьте два уравнения последовательного бромирования бутадиена-1,3.
3.Чем объясняется высокая эластичность природного каучука?

4.Изомером каких алкадиенов является бутин-1 (СН ≡ С - СН2 - СНз)? Составьте структурные формулы этих веществ. 

5.Рассчитайте объём кислорода, который потребуется для горе​ния 10 литров пропадиена.
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